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Beizen: Hinweise zu Beizen und den wichtigsten Beizregeln

Beschreibung/Merkmale:

Beizen sind farbende Flissigkeiten, die vor der Lackierung auf Holz aufgebracht werden, um

einen gewilinschten Farbton und Effekt zu erzielen, ohne die Struktur des Holzes zu veran-

dern.

Neben der Farbgebung dienen sie je nach Zusammensetzung auch

e der Betonung/Hervorhebung der Holzeigenschaften (Porenbild etc.)

e der Egalisierung/Ausgleichung von Holzunterschieden (deckende Beizen starker als bril-
lante T6ne)

e und dazu, die Holzalterung/Verfarbung zu verzégern (dunkle, deckende Beizen starker als
helle, brillante Tone).

Beizen sind je nach gewilinschten Farbton oder Effekt mehr oder weniger farbend und de-
ckend eingestellt. Je heller und brillanter ein Beizton ist, desto starker flieRt die Holzfarbe in
den Gesamtfarbton ein. Das bedeutet in der Praxis, eine helle Edelholzbeize die fiir Buche
eingestellt wurde, fallt auf Ahorn natirlich deutlich heller und leuchtender aus. Auf dhnlichen
Holzern, wie z. B. Eiche oder Esche erzielt man vergleichbare Farbtoéne.

Auch der RohholzschliffBZ 850), die Applikationstechnik der Beize und die nachfolgende La-
ckierung beeinflussen den spateren Farbton.

Deshalb sollten Farbtonbemusterungen oder Einstellungen immer auf Originalholz mit dem
geplanten Schliff und der geplanten Oberflachenbeschichtung erfolgen.

Die wichtigsten Beizregeln:

e Technische Informationen genau beachten!

e Gutes Licht ist die wichtigste Arbeitsvoraussetzung.

e Auf Leimdurchschlag achten!

Leimdurchschlag griindlich abschleifen. Besser ist es, den Leim vor der Verarbeitung dem
spateren Beizton entsprechend einzufarben.

e Nadelholzer nehmen an harzigen Stellen keine Vorbeize an. Entharzen mit geeignetem
Auswaschmittel (L6sungsmittelgemisch).

e Verschmutzungen aller Art, insbesondere durch Fett und Zulagentrennmittel wie beim
Entharzen entfernen.

e Hirnholz saugt Farbbeize begierig auf und gerat deshalb in der Regel zu dunkel.

Abhilfe: wassern und direkt beizen, wenn die Oberflache noch feucht ist.

e Nach dem Schleifen Holzstaub griindlich ausbiirsten, andernfalls ist die Durchbeizung der
Pore gefahrdet.

e Metallbeschldge vor dem Beizen abnehmen.

e Wenn angrenzende Flachen oder Kanten nicht mitgebeizt werden sollen, sind diese sorg-
fFaltig abzudecken, abzukleben oder durch Grundieren gegen die Aufnahme von Beize zu
schitzen.

e Zum Entfetten, Entharzen, Leimentfernen und Einbirsten sind Fiber-, Messing- und Bron-
zebirsten geeignet.

Keine Stahlbiirste verwenden!
Synthetische Borsten sind gegen Bleichmittel besonders bestandig.
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e Beize vor Gebrauch kraftig schiitteln oder griindlich aufrihren.

e Beizen-Applikation:
Die Mehrzahl der Beizen sind fir den Spritzauftrag eingestellt. Beizen gleichmaRig feucht
auftragen. Auf porigen Holzern wie Eiche, Esche, Mahagoni etc. anschlieRend mit geeigne-
tem Vertreiberpinsel in Strukturrichtung vertreiben; feinporige Holzer ohne Vertreiben
spritzen.
Bitte auch die jeweiligen Technischen Informationen zu den Einzelprodukten beachten.

Bei Handauftrag, Beize mit dem Beizschwamm oder -pinsel zunachst satt in Faserrichtung,
dann quer zur Holzfaser auftragen. Nachdem die Beize ausreichend eingedrungen ist, mit
einem Vertreiberpinsel zunachst quer, anschliefend in langen Ziigen langs der Holzfaser
vertreiben. Vertreiberpinsel laufend abstreichen.

Abweichungen in Farbe und Effekt im Vergleich zur Spritzapplikation sind zu erwarten.

e Pigment-Holzbeizen, wie z.B. Colorbeizen, sind wegen ihres deckenden Charakters beson-
ders sorgfaltig zu vertreiben.

e Beim Tauchen die Beizflotte laufend auf Ergiebigkeit und Farbkonstanz Giberwachen.
Tauchbader sauber halten und rechtzeitig ergdnzen und erneuern.

e Grollere Flaichen zum Beizen moéglichst waagerecht lagern. Stehende Flachen ohne Ansatz
von unten nach oben beizen. Fir allseitig zu beizende Arbeitsstiicke sind Drehtische oder
Drehgestelle empfehlenswert. Der Auflagetisch sollte sauber sein, damit die Riickseite des
Werkstiickes nicht verschmutzt wird.

e Die Trocknung der gebeizten Werksticke erfolgt normalerweise bei Raumtemperatur; die
Zufuhr von Warme beschleunigt den Trocknungsvorgang.

e Positivbeizen und Chemische Beizen nicht forciert trocknen!

e Restliche Beize nicht ins Gebinde zuriick schiitten.

e Beizgerdte unverziiglich nach Beendigung der Arbeit sdubern. Noch nass auf Sauberkeit
prifen.

e Beim Kitten von Holzfehlstellen beachten:

Holzkitt nach dem Trocknen bei Schleifen und Beizen oder eingefarbte Holzkitte verwen-
den. Wenn nétig, Farbton mit Tusche oder Patina-Tinktur korrigieren.
Wachskitt und Ausbrennkitt sind nicht beizbar!

e Beim Aufarbeiten alter M6bel bereitet das Beseitigen der Beizung meist mehr Schwierig-
keiten, als das restlose Ablésen des Lackiiberzugs.

e Beim Einsatz farbstoffzerstorender Bleichmittel Arbeitsvorschrift des Herstellers beach-
ten.

e Nach Moglichkeit dunkler um- oder nachbeizen.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfaltigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. AuRerdem verweisen wir auf unse-
re Geschaftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfligung gestellt.
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